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Uzun Omiirlii Kollajen Stimulatorii
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Dudaklar Yalan Séylese de Cilt Yalan Séylemez

Uzun Omiirli Kollajen Stimilatérii

Kalsiyum Hidroksiapatit Uzmani

CGBIO, 1995 ten beri Apatit'i arastirdi ve apatitin gozenekliligi konusunda 28 yerli patent
ve ABD Patenti aldi (US703 7867-1). Facetem'in CaHA'sI %99.49 safliktir,

Kollajen Stimulatéru Olarak CaHA

1. Facetem S, bir karboksimetil seltloz jel taslyicl
icinde suspanse edilmis CaHA mikrokurelerinden
olusur. (ilk enjeksiyon)

2. Enjeksiyondan sonra aninda hacim ve dizeltme
saglar ayrica vucudu kendi dogal kolajenini
Uretmesi icin uyararak calismaya devam eder.

3. Zamanla, jel taslyicl emilir ve vicut CaHA mikro
kurelerini metabolize eder (Ca ion/Pion) geride
sadece kendi dogal kolajeninizi birakir.
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7 Kollajen tip I(sol) ve tip lll{orta) immunohistokimya. (Yildiza benzeyenler mikro kiireleri, ok fibroblasti gésterir)

Facetem S, 12 haftaya kadar Kollajen sentezini arttrr (tetikler), ancak 20 haftanin
sonunda bile baslangi¢ seviyesinin Uzerinde kalir.

¥ invivo sican modelinde kolajen tip I ve Il boyasi (Herovici boyasi) (12 hafta / mor: tip I, mavi: tip I11)

x 100

x 200

x 300

DURUM 1 Uriin A

Facetem S, CaHA (kalsiyum) Filler'in diger rakiplerine kiyasla daha fazla Kollajen
tip I ve tip II'U uyarir ve Uretir.
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Natural Face, Natural System

Facetem S

Facetem S'nin benzersiz yapisli, ani bir hacim kaybini onleyerek
azalmayi saglar.

FE-Taramah elektron mikroskobu kullanilarak partikil morfolojisi analizi (In vivo test, sican)
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EHT = 10.00 KV Signal A= Intens  Contest= 323%  Kyung Hee
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EHT=1000K/  SignelA=Inlens Contrast= 335% Kyung Hee
Mag= S00KX WD=7 Date 16 Oct 2014 |Tvul#Tn

EHT = 6,00 KV Signal A= [nLens  Centrast= 32.5 %

EHT = 500KV Signal A= InLens  Centrast= 331 %
= Mag= 500KX WD = 6.7 mm Date 23 Apr 2016

Mag= 500K X WD= 67mm  Date:23 Apr 2016

Km' Hee Knﬂj Hee

Facetem S

bir anda cokmez, mMikro tanesinden kademeli
olarak (koparak) azalarak sahip olur.



Ustiin Visko-elastisite

6849

700 6731 7000
600 6,000
500 4690 5000
400 4,000
300 3,000
200 2,000
100 7920 1,000
J 33.50 2617
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Karmagsik viskozite

HA doiguA  HA dolgu B

CaHA A

Facetem S

Kesme viskozitesi

¥ Rakip Urtinimuzle visko-elastisite karsilagtirma testi

Kayip
Depolama (Kopma-
modiilii (St: azalma)
1Hz) modiilli
G'(Pa) (St: 1Hz)
G" (Pa)
A Urdna 2,653 1,278
Facetem S 3,905 1,598

Karmasik

. Karmagik
sert!! k viskozite (St: Faz' agtst
modiilii 1Hz) (St: 1Hz)
(St: 1Hz) n*(Pas) 5(°)
G*(Pa)
2,945 469.9 2572
4,219 6731 22.26

Kesme
viskozitesi
(St:450s)
n(Pas)

3,604

6,849

0.482

0.409

% esneklik

67.489

70.961

- Depolama modiilii (G'): esneklik . Malzemede depolanan eneriji.
- Kompleks viskozite (n*) : Viskozite ve elastikiyetin bilesik etkisi (G*/w)

- Kayma viskozitesi (n) : kesme geriliminin veya kesme hizinin orani. Basitge viskozite

olarak adlandirilir

Facetem S diger UrUnlere gore ustun viskoelastisiteye sahiptir.

Paslanmaz gelik levha

Salinim modu, 0.1~10Hz
1 Hz Frekansta, Sicaklik. 25 °C



Dudaklar Yalan Séylese de Cilt Yalan Séylemez
Uzun Omiirlii Kollajen Stimilatori

Homojen Mikrokire
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4 Grafigin keskinligi, Facetem S'nin Uriin A'ya gére homojen mikrokirelere sahip oldugunu gosterir. Grafik keskin bir

etki gosteriyorsa, mikrokiirelerin homojen oldugu anlamina gelir.

25~40um 30um
25um

15~40um

Facetem S

Alruni
- Facetem S'nin boyut dagilimi 25 - 40um ve ortalama mikrokiire boyutu 30 pm'dir. (Urlin A: 15-40 pm)

- Facetem S'den uniform boncuk boyutu, birbirine yapismaz, duzgun dagilir

- Facetem S, dusuk enjeksiyon kuvveti (21N) gerektirir ve purtzsuz enjekte

edilebilirlige sahiptir.



Kullanish Sirinnga Tasarimi

Facetem S Piston
gubugu ergonomik
olarak tasarlanmistir

mw Natural Face, Natural System

360° dénen
parmak tutacagi

Ergonomik sinnga tasarimi ve 360° donen parmak tutacagi ile islemin rahathgi
en ust duzeye cikarilir.

Facetem S'nin Avantajlan

Yeni Kollajen stimiilatorii icin

- Kalsiyum Hidroksiapatit, uzun streli yeni kolajen birikimine yol acar.

Uzun siire kalicilik igin

- Patentli Kafes gozenekli yapi, ani hacim kaybini 6nler ve katman katman bozulma modeline izin verir.

Ustiin hacim ve piiriizsiiz enjeksiyon igin

- Ustlin Viskoelastisite, daha iyi hacimlendirme etkisi saglar.
-Homojen mikro kiire, puriizsiiz enjekte edilebilirlik ile sadece 21N enjeksiyon kuvveti gerektirir.
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dizeltme etkisi (yanak gevresi)

12. hafta

Oncesi 2 hafta 12 . hafta 2. hafta

bolgesinde yeniden sekillendirme etkisi

Oncesi ’ 2. haftasi 12. hafta

sekillendirme

Oncesi - 2. hafta 2 - S 12. hafta

Klinik calismanin bilgileri

Arastirma amaci YUz kinsikliklarinin dizeltiimesinde Facetem enjeksiyonunun etkinliginin degerlendirimesi: bir durum galismasi
Arastirma konusu Hastalar ylzdeki kinsikliklarindan kurtulmak istiyor

Arastirma Enstitlisu Tek Merkez (Chung-ang Universite Hastanesi)

Uygulama Yontemi Facetem, hastalarin kinisikliklarini dizeltmek istedigdi ytz bolgesine uygulandi.

Fotograflarin, blyUttimus fotograflarin (JANUS), Moire topografisinin (F-ray), ultrasonografinin (iu22), bilgisayarli

ELn e anehizs] topografinin, CT (Brilliance) ve MRI'nin (Intera) dederlendirilmesi.

Bir tUr kalsiyum hidroksiapatit (CaHA) dolgu maddesi olan Facetem igin ylz kinsikliklarinin iyilestirimesinin klinik

Refefans degerlendirmesi. (2015, KSS)



GOz kapagi-yanak birlesimi cevresinde buyttme etkisi

Oncesi " 2. hafta 12. hafta 2. hafta

Oncesi ©  2.hafta 12. hafta 12. haftg/

1) Hareli Topaorafya m
Isik

- Yuz konturu, gevseklik ve kinsikliklarin degerlendiriimesi igin, danisanin
kontur gizgisini yakalayan yliziin ylizey seviyesinin ve kinsikliklarinin
goruntilenmesini saglayan gorsel yontem, yani “Hare etkisi / Moire
effect”.

"Hare etkisi" : Kafesli bir gergeve yuziin 6niine yerlestirildiginde ve bir
taraftan bir 1sik aydinlatildidinda, ytizde kafesin bir gdlgesi olusur.

% Referans : Ahn ve di§., Yasa bagli cilt elastikiyetinde hareli topografya
kullanilarak bir kltometre ile kantitatif degerlendirme arasindaki
korelasyon. Cilt arastirmasi ve teknolojisi, 2007, 13: p280-284

Sekil 1. Moire'in topografyasint olusturma ilkesi.
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Dudaklar Yalan Séylese de Cilt Yalan Séylemez

Uzun Omiirli Kollajen Stimiilatérii

Endikasyon

Alin

Yanak

Burun

Nazolabial kivrimlar Glilme (mimik) cizgisi

Cene

CaHA fller, ozellikle yaslanmaya bagli yuz kemigi ve hacim kaybi belirtileri
gostermeye baslayan yetiskinler icin yararl ve faydalidir. ElImacik kemikleri,
sakaklar ve cene cizgisi gibi yuzun kemik yapilarini vurgulamak icin kullanilabilir.

Sarthame

URUN ICERIK

Konsantrasyon %30 Kalsiyum Hidroksiapatit

Jel Tasiyici %70 Polimer Jel (Karboksimetil Seltiloz Sodyum, Gliserin, Su)

Mikrokiire Boyutu 25 - 40um (Ortalama 30pm)

Enjeksiyon Alani  Derin Dermis

0.8 cc* 2ginnga

Uriin Grubu 1.5¢cc* 1sinnga




Frcctens®

Dogal Yiiz, Dogal Sistem

Facetem S Facetem S
Dogal Yiiz, Dogal Sistem 0.8ml x 2 Dogal Yz, Dogal Sistem 1.5mlx 1
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CG Bio Co., Ltd.
Merkez ofis 211, ltaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul, Korea
Tel. +82-2-550-8300 Fax. +82-31-732-0842 www.cgbio.co.kr




